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INW001291
SPRAWOZDANIE

z badania nosnosci nawierzchni drogi gminnej w Konarzewie,
gm. Rawicz, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
odcinek o dlugosci ok. 465 m

Ocena nosnosci przeprowadzona dnia 9 marca 2017r., na podstawie badar ugie¢ sprezystych nawierzchni
belkq Benkelmana, na 20 stanowiskach, w 10 przekrojach (nr 1-10), rozmieszczonych jak opisano kilometrazem
przy szczegblowych wynikach, w Sladzie prawego kola, na prawym i lewym pasie jezdni, co 50 m, pozwalajq

przedstawié ponizsze wnioski i zalecenia.

Nawierzchnia d)'ogi gminnej o dfugosci ok. 465 m, posiada zaniionq nosnosé, okreslonq ugieciem
miarodajnym obliczeniowym Uobl = 2,92 mm. Stwierdzona nosnos¢ nie spelnia wymagan dla projektowanego

obciqienia ruchem kategorii Sredniej KR2 (Udop <= 1,1 mm) ani nawet dla obcigzenia ruchem kategorii lekkiej

KRI (Udop <= 1,2 mm).

Badana nawierzchnia posiada liczne spekania oraz ubytki, ktore sprawiajq i; nie powinno sig
wykonywaé na niej bezposrednio nakladki wzmacniajqcej. Zaleca sie usunigcie istniejqcej konstrukcji
nawierzchni, wlasciwe przygotowanie podloia (m. in. jego wzmocnienie) oraz wykonanie nowej konstrukcji,
odpowiedniej dla zapewnienia prawidlowego przeniesienia obcigienia projektowanym ruchem kategorii

sredniej KR2.

W okresleniu miarodajnego ugiecia obliczeniowego zastosowano wspdlczynnik temperaturowy,

korygujacy temperature warstw bitumicznych w trakcie pomiaru do temperatury miarodajnej, wynoszqcej
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20°C. Ponadto zgodnie z deklaracjq Zleceniodawcy, z uwagi na brak obecnosci warstw zwiqzanych
spoiwem hydraulicznym, pominieto wspotczynnik korekcyjny dot. podbudowy. Pomiary wykonywano w
okresie krytycznym dla pracy nawierzchni, a wartos¢ wspélczynnika sezonowosci przyjeto arbitralnie na

podstawie opracowan IBDiM.

W zalqczeniu:
- Zbiorcze zestawienie ugieé sprezystych nawierzchni,

- dokumentacja fotograficzna.




ZBIORCZE ZESTAWIENIE

UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHN]

Nazwa badanego elementu
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fp - wspotczynnik podbudowy - przyjeto na podstawie informaciji od Zleceniodawcy

fs - wspofczynnik sezonowosci wg opracowan IBDiM - 1,0 dla miesigca marca

ft - wspdlezynnik temperaturowy - korekeja do temperatury miarodajnej 20'C

* - poprawki korekcyjne zostaly uwzglednione w wynikach szczegétowych

Opracowatl:

mgrinz. Szvmon Wegliriski
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